WYNIKI BADAN ODPORNOSCI PROBEK MATERIALOW NA
GRZYBY PLESNIOWE

Badanie wykonano wedtug normy PN-EN ISO 846
Badaniu poddano nastgpujace probki:

Nume | Oznaczenie probki Wynik badania prébki
r
probki
1 ABS + Seantex 5% - dlugopis 0
) niebieski 0
ABS + Seantex 3% - dlugopis
niebieski

Tworzywo w kolorze niebieskim przeznaczone na dhlugopisy z dodatkiem Seantexu jest
odporne na dziatanie grzybow plesniowych. Wzrost grzybow wida¢ jedynie w kroplach ptynu
zawierajgcego sole mineralne, czyli zrodto pozywienia dla grzybow.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BADAN

Zdjecia prébek 1-2 poddanych dziataniu grzybéw plesniowych po 28 dniach inkubacji wykonane
aparatem cyfrowym
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