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WYNIKI BADAN
odpornosci probek z biocydem SEANTEX (MB106ABS)

na dziatanie mikroorganizmow

Probki — ABS (A), ABS (B), ABS (C), ABS (D) oraz kompozyty polimerowe - ABS
+0.25% Seantex, ABS + 0.5% Seantex, ABS + 1% Seantex, ABS + 1,5% Seantex,
ABS + 3% Seantex, ABS = 10% Seantex.

Badania zaostaty wykonane na zlecenie IIMPIB przez:

1. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
ul. Gen. A.Chrusciela 105
00-910 Warszawa

2. Instytut Medycyny w Gdansku wykonane przez LIPOPHARM.PL
ul. Koscielna 16A
83-210 Zblewo

Niniejszy protokot zawiera wyniki badan oraz dokumentacjg fotograticzng probek po
zakoficzeniu badan. Badanie wykonano wedlug normy PN-EN ISO 846, metoda A i
B.

Probki badane byly na dwéch rodzajach podioza:
o podloze niepetne (bez glukozy) — CD (-8) - niepelnowartosciowe
e podloze pelne (z glukozg) — CD (+5)

Podloze niepelne stosuje sie do ustalenia, czy badany material jest zrédlem
pozywienia dla grzybow plesniowych (metoda A). Podloze pelne stosuje si¢ w celu
ustalenia, czy badany materiat ulega dziataniu grzybéw plesniowych w obecnosci
dodatkowego zrodta wegla (metoda B).




7. otrzymanego materialu wycigto po 3 probki do kazdej z metod. Powierzchnig
probek do badan metodg A oczyszezono roztworem etanol: woda (70:30).

Skazone probki poddano inkubacji w temperaturze 29+1°C przez okres 28 dni.
Wilgotnosé wzgledna w komorze cieplarki byla wyzsza niz 90%.

Oceny odpornodci badanych probek na dzialanie wyzej wymienionych
grzybow plesniowych dokonano metoda wizualng przy uzyciu pieciostopniowej skali
(Tab.1).

Tab.1.
INTENSYWNOSC OCENA
WZROSTU
0 Brak widocznego pod mikroskopem wzrostu grzybéw na prébce
1 Wzrost niewidoczny nieuzbrojonym okiem, lecz wyraznie widoc
mikroskopem
2 Wzrost dostrzegalny nieuzbrojonym okiem, ale mniej niz 25% pov

pokryte grzybem (staby wzrost grzybow)

3 Wazrost dostrzegalny nieuzbrojonym okiem, pokrywajgcy do 50% pov
badanej

4 Znaczny wzrost grzybow pokrywajacy wigeej niz 50% powierzchni bad

5 Intensywny wzrost, pokrywajacy cata badang powierzchnie

Zasady interpretacji wynikéw badania odpornosci materialéw na dzialanie

orzybow plesniowych wedlug normy PN-EN ISO 846

Tab. 2
Metod Intensywno$é Ocena badanego materialu
a wzrostu
A 0 Material nie jest pozywka dla mikroorganizmow
1 Material zawiera substancje stanowigce pozywk
jest zanieczyszezony w niewielkim stopniu,
umozliwiajgcym nieznaczny wzrost
od2do5 Materiat nie jest odporny na dziatanie grzybow
i zawiera substancje stanowiace pozywke dla rc
mikroorganizméw
B 0 Silny efekt grzybostatyczny
0 + strefa inhibicji Silny efekt grzybostatyczny, obejmujacy strefe ¢
dookota probki probki w skutek dyfuzji
1 Materiat nie jest catkowicie grzybostatyczny
od2do5 Catkowity brak efektu grzybostatycznego
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PODSUMOWANIE.

W oparciu o przeprowadzone badania na nasze zlecenie przez Instytut Medycyny w
Gdansku wykonane przez LIPOFARM.PL i Wojskowego Instytutu Chemii i
Radiometrii wykazaty, ze Seantex (MB106ABS) jest odporny na dziatanie

drobnoustrojow.
Opinia badan oraz wyniki w zalgczeniu.
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