COBRO — INSTYTUT BADAWCZY OPAKOWAN \\‘\ng’y ., PC AW
LABORATORIUM BADAN MATERIALOW I OPAKOWAN :\\__\.:___,_{,’—; oy comon |
JEDNOSTKOWYCH I3C-MRA
PL-02-942 WARSZAWA, ul. Konstancifiska 11 o o)
Tel.: (48-22) 842-20-11 Fax: (48-22) 842-23-03  e-mail: lab_opak_jedn(@cobro.org.pl TR BADANIA
(:() l:} RO e i\“ AE;.;BS
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR DOJ-531-71/19
Data wystawienia | 13.03.2019
sprawozdania: |
Zleceniodawca: | Polkor International Sp. z 0.0.
Adres: ul. Domaniewska 47/10
e | 02-672 Warszawa
Podstawa: | Zlecenie z dnia 27.022019
Przedmiot badari: Folia
| Prébka do badan byta pobrana, opisana i dostarczona do Laboratorium COBRO
= | przez Zleceniodawce. e
Opis i stan probki: Folia polipropylenowa STX-10/PP
Stan prébki bez zastrzezen R
Data przyjecia prébki do | 27.02.2019
. badaﬁ: i e . - ——— —
Przeznaczenie: | Do kontaktu z kazdym rodzajem zywnoSci. -
Zakres zleconych badan: Oznaczenie migracii globalnej do 10% etanolu, 3% kwasu octowego i izooktanu.
Metoda badari: PN-EN 1186-3:2005 Materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami
spozywczymi-Tworzywa sztuczne Cze$¢ 3 Metody badar migracji globalnej do
| wodnych ptynéw modelowych przez catkowite zanurzenie.
| PN-EN 1186-14:2005 Materiaty i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami
| spozywczymi-Tworzywa sztuczne Czg$¢ 14 Metody badar migracji globalnej z
tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami zawierajgcymi
thuszcze w testach substytucyjnych z zastosowaniem izooktanu i 95% etanolu jako
mediéw substytucyjnych.
Warunki kontaktu: | Zgodnie z zatgcznikiem Ill i V do Rozporzadzenia Komisji (UE) Nr 10/2011 z
| dnia 14 stycznia 2011 (Dz. U. L12 z 15.1.2011, s.1), Rozporzadzeniem Komisji
| (UE) 2016/1416 z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Dz.U.L230 z 25.8.2016, s.1,
| Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2017/752 z dnia 28 kwietnia 2017 r. (Dz.U.L 113
| 229.4.2017, s.1) oraz Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2019/37 z dnia 10 stycznia
2019r.(Dz.U.L 9z 11.1.2019, s.1)
Data wykonania badari: | 01-13.03.2019
Wyniki migracji globalnej
: St Warunki kontaktu Poziom migracji
Identyfikacja probki Ptyn modelowy Cise Temperatura (mg/dm?)
10% Etanol 10 dni 40°C + 1°C £05"
Folia PP 3% Kwas octowy 10 dni 40°C + 1°C <0,5"
Izooktan 2 dni 20°C $1°C 1,3+0,27

T Granica oznaczalnosci
% Niepewnos¢ rozszerzona oszacowana dla wspdiczynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%

Limit migracji globalnej, wedfug wymagan Rozporzqdzema Komisji (UE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011
(Dz. U. UE L12 z 15.1.2011) wynosi 10 mg/dm?” .
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Laboratorium Badar Materiatow
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Wyniki badan odnosza sig wytacznie do badanego przedmiotu.

Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane fragmentarycznie bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium.
Dopuszcza sie powielanie sprawozdania w catosci.

Klient ma mozliwoéé ztozenia reklamacji dotyczacych wykonanych badar w terminie do 14 dni od otrzymania sprawozdania.
Informacje dotyczace badar nie ujete w sprawozdaniu przechowuije sig¢ w Laboratorium i udostepnia na zyczenie klienta.
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