ANGBROMS

Med Angbroms bygger man lufttitt men samtidigt
diffusionsdéppet

P-mirkt (SC 2433-122)

Angbroms anvands i tak- och vaggkonstruktioner i samband med
vatutrymmen eller dar det 6dnskas mojlighet for uttorkning mot insi-
dan av konstruktionen, exempelvis vid mycket tata isolerings lager
eller fritidshus som inte ar fullt uppvarmda aret runt samt vid om-
och tillbyggnad av gamla hus dar risk for kondensfenomen latt upp-
star vid blandning av tatskikt med angtat byggfolie och exempelvis
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Tank pa att Angbroms i sig inte 4r genomtrampnings séker, vid sa- | -

dant krav kan Angbroms kombineras med ett lager genomtramp-

ningsskyddad diffusionséppen produkt t.ex. kondensvav: 196110. :

Anvand inte Angbroms i takbjalklag mot “kallvind”, hir anvands E

istallet en helt diffusionstat produkt.

Monteringsanvisning:

Angbroms kan monteras med invandigt installations utrymme upp till

1/3 del av vaggen/takets totala isolertjocklek. R

Montera inte Angbroms direkt mot betongvagg/fundament etc. :I:

Vand den glansiga tryckta sidan av duken inat rummet och fast med gwl;

spik/klammer. Certifiering
Kontroll

Slapp ut minst 150 mm duk pa innertaket och minst 200 mm som Godkannande

SC 2433-12

Overlapp pa vagg, i forsta hand gors klamskarvning 6ver regel, om
skarvning sker mellan reglar skall skarven tejpas med t.ex. repatejp
art: 162220 eller flextejp art: 162320.

Det ar viktigt att genomforingar blir lufttata och att ev. skador repareras med
tejp innan ytskikt monteras.

Artikelinformation:
Artnr: 195010
Langd: 12,5 m och 25 m Anggenomgangsmotstang: sd-virde 2,5 m

Bredd:2,80 m Rivhallfasthet: 195 N
Vikt: ca 130g/m? Draghallfasthet: ca 200 N/5cm
Material: PP & PE Brotthdjning: ca 50% 2,8x25 m/rulle (70 m?)
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Monteringsanvisning Angbroms forts.

1. KABEL 2. ROR

4. BJALKE 5. BJALKE

1. Borja tatning av kabelgenomféring med att skara av
tva bitar Bison Flextejp. Skér ett snitt halvwags genom
tejpens bredd enligt bilden. Klistra sedan pa den
understa biten och déarefter skall den 6vre biten klistras
sd att den 6verlappar den undre.

2. Borja tatning av rérgenomfdring genom att skéra
upp tejpitar av 1amplig 1angd. Applicera sedan bitarna
sd de Gverlappar varandra hela vagen runt réret.

3. Innan de krysskurna flikarna fasts i ytterkant av

fonstret skall tillskurna extrabitar av Angbromsen
fastas in under Angbromsen vid hérnen (1). Tejpa

6. MELLANBJALKLAG/VAGG
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slutligen med Bison Flextejp 6ver de bada Gverlappen
enligt bilden (2).

4. Skir ett snitt pA Angbromsen motsvarande héjden
pé bjalken. Tejpa runt bjalken med vidhaftning pa bade
folie och bjalke. Tejpa omlott med flera tejpbitar om
behov finns.

5. Avslutningsvis tejpas en bit Bison Flextejp horison-
tellt sd att den sticker ut ca 30 mm pa var sida om
bjélkens dverkant. Skar sedan diagonalt ut mot
kortsidans nedre hérn. Vik ner flikarna och tryck till.

6. Overgang: vigg och mellanbjilklag

1. Skar till en lamplig storlek av Angbromsen
(exempelvis 1400 mm bredd fér centrumavstand
1200 mm).

2. Borja montaget vid véanster alternativt héger
stdende vaggregel (eller stédben). Fast med rost-
skyddad klammer eller pappspik. Ténk pA att duken
skall hdnga ut med minimum 100 mm p4 varje sida
om de yttersta stdende vaggreglarna. Duken skall
passera nederkanten av bjélklagets bjélkar med minst
200 mm.

3. Skar in ytterkantsflikarna efter de tva yttersta
vaggreglarna s att fliken viks in och fast p& respek-
tive bjilke. Skar ett centrumsnitt fér den/de
aterstdende mellersta bjalken/bjalkarna i bjalklaget
efterat. Starta i dverkanten av bjalken och fortsatt rakt
ner till bottenkanten av duken.

4. Angbromsen viks ner och fasts under bjalklaget.
Angbromsen bor fastas och strickas sa tatt intill
bjélkarna som mgjligt. T4ta sedan med Bison Flextejp
vid varje bjalke samt vid naturliga &verlappsskarvar.
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