SKOTSELANVISNINGAR

Skivans yta ar av Hogtryckslaminat, som ar hallbart, lattskott och hy-
gieniskt. Hogtryckslaminat avger ingen lukt och ar godkant for direkt
kontakt med livsmedel.

Foljer du raden i denna skotselanvisning, kommer din bankskiva att vara
lika frasch under manga ar.

EFTER MONTERINGEN

Under monteringen skall skivorna skyddas mot smuts och skador. Det kan
dock anda bli flackar under monteringen. Blir det inte rent med vatten
och diskmedel, kan du anvénda LG LaminatCleaner, T-R6d, fértunning
eller Aceton (utan olja). Undvik att Iata vatskan komma i kontakt med
trakanter, eftersom den kan skada lacken.

Anvénd aldrig nagra slipande rengéringsmedel pa laminatytan, som
skurpulver, VIM, stalull, nylonsvamp eller liknande, eftersom detta kan
repa ytan.

Skarvar som ar tatade med Helmipur: var férsiktig med I6sningsmedel
pa sjalva skarven. Eventuella flackar av Helmipur tar du bort med Aceton
utan olja.

Kantlister, rent allmant, tal ej "starka” l6sningsmedel som aceton och
fortunning.

VARME

Anvand alltid underlégg for grytor och stekpannor som tas fran spisen
eftersom dessa kan ha en temperatur anda upp till 350°C.

Tank pa att keramikhallar ger annu hdgre varme pa undersidan av
pannor och kastruller.

Om du har en spishall som &r infalld i skivan, maste du ocksa tanka pa
att kokkarl alltid star helt pa héllen och inte delvis star 6ver laminatytan
och hettar upp den.

En elektrisk kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater,
skall for sakerhets skull alltid sta pa ett skyddande underlagg.

REPOR

Hogtryckslaminat &r hart, men morka och/eller hdgblanka ytor &r na-
turligtvis kansliga.

Pa hogblank laminat anvander LG Collection HPL-laminat med forstarkt
yta mot repor. | laminat med hdgblank yta och/eller morka farger syns
anda repor valdigt latt. Sma repor kan darfor finnas redan vid leverans,
och maste accepteras.

Vanliga koksredskap dstadkommer normalt ingen skada. Men ytan kan
repas av keramiska karl och vassa verktyg, till exempel om du skar mot
den med en kniv. Anvand darfor alltid skarbrada.

DAGLIG RENGORING

Rengor laminatytan regelbundet med vatten och handdiskmedel.

En mjuk nylonborste kan anvandas pa svarare flackar pa en laminat-yta
med struktur. Anvand aldrig nagra slipande rengéringsmedel pa laminat-
ytan, som skurpulver, stalull, nylonsvamp eller liknande, eftersom detta
kan repa ytan. Ytan tal ej heller kalklosningsmedel.

FUKT

Vatten skadar inte laminatytan pa nagot satt, men om vatten far sta
kvar pa skivan kan det tranga in i stommen genom skarvar och kanter.

Garantin tacker inte skada som uppkommit genom intréngning av fukt.
L&t darfor inte vatten ligga kvar, utan torka torrt sa snart som mojligt.

Aven &nga kan férstéra skivans stommaterial.

FLACKAR

Hogtryckslaminat star emot de flesta kemikalier som anvénds i hushallet,
inklusive sprit och kosmetika.

Vissa kemiska amnen och starka fargmedel kan dock orsaka flackar
och missfargning.

Om du rakar spilla rodbetssaft, koncentrerad fruktjuice, rodvin, farg, star-
ka blekmedel, kalklosningsmedel eller rengéringsmedel for sanitetsgods:
torka genast bort det och rengdr skivan med vatten och handdiskmedel.

Envisa flackar avlagsnas med LG LaminatCleaner, T-R6d, fortunning eller
Aceton (utan olja).

Kantlister, rent allmant, tal ej "starka” l6sningsmedel som aceton och
fortunning.

TRAKANTLISTER

Ar din bankskiva forsedd med snygga kantlister av massivt tra, &r dessa
naturligtvis betydligt kansligare &n laminatytan. Var speciellt forsik-
tig med eventuella slagmarken dar vatten kan tranga in och forstora
lackytan.

Allt tré som anvénds i kombination med vatten, maste underhallas for
att behalla sin skonhet. Lacka med syrahardande lack vid behov.

Slipa forst ytan med fint sandpapper, sa att den nya lacken far ordentligt
faste — men akta laminatkanten. Stryk pé lacken och Iat den gé dver
skarven och en millimeter in pa laminatet. Skydda gérna resten av ytan
med maskeringstejp av papper.
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BANKSKIVOR |

LAMINAT

MONTERING & SKOTSEL

PACKA UPP GENAST

Varje skiva kontrolleras noggrant i samband med att den packas.
Anmal genast pa fraktsedeln, fore signering, om godset visar tecken
pa skada. Har det uppstatt en transportskada syns det oftast pa
emballaget. Dock inte alltid. Packa omgaende upp skivorna for
att kontrollera att de ar tillverkade enligt bestallning och att de
inte har en dold transportskada. En dold transportskada maste
anmaélas inom fem dagar fran mottagandet. Varorna far inte ha
flyttats fran ursprunglig leverans-adress. Anmal transportskada till
LG Collection om transport skett med Schenker-BTL, annars direkt
till transportéren.

Om skivorna inte kan monteras samma dag de levereras, galler
sarskilda krav for forvaring. Las om detta pa nasta sida.

Téck alltid skivorna med lampligt skydd fére och under monteringen.

Det forpackningsmaterial vi anvander kan deponeras, komposteras
eller forbrannas i godkand anlaggning fér industriell férbranning.
LG Collection &r ansluten till REPA registret.

GARANTI

LG Collection [amnar tva ars garanti mot material- och tillverk-
ningsfel under férutsattning att dessa anvisningar for hantering,
montering, skotsel och underhall foljs.

Om det finns nagra skador som faller under var garanti, skall det
snarast anmalas till var aterforsaljare. Anmarkningar pa utférande
maste goras innan skivan borjar monteras. Monterade bankskivor
betraktas alltid som godkanda vid monteringens borjan. Eventuella
skador i form av repor, avskavningar eller slagmarken anses da vara
monteringsskador, som inte omfattas av var garanti.

Garantin tacker inte skada som uppkommit genom intrangning av
fukt, till exempel vid skarvar, eller om skivan limmats vid underlaget.

LG Collection ansvarar inte for demontering och montering av ny
skiva.

Skivor far returneras endast efter dverenskommelse och skall embal-
leras val. Vid retur réknas kund som varuavsandare och ansvarar
darmed for korrekt emballering av returgodset.
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RVARING

Bankskivorna ar alltid klimatiserade och plana nér de lamnar fabriken.
Om de behdver forvaras i avvaktan pa montering, skall de ligga plant
- aldrig sta lutade mot en végg.

Forvara skivorna i normalt rumsklimat, 40 - 60% relativ luftfuktighet.
Téank p4, att byggfukten sitter i Iange i ett nybyggt hus.

Varma element och direkt solljus kan orsaka ojéamn fuktavgang fran
skivan. Forvara darfor inte skivan nara element eller direkt solljus.

MATERIALET

Stommen i bankskivan bestar av hogvardig Snickerispanskiva E-1. Till-
verkningen kontrolleras regelbundet, sa att avgangen av fri formaldehyd
haller sig val under faststéllda gransvarden. Vissa skivor kan ha en
stomme av vattentalig bjérkplywood (WBP).

Laminatet pd ovansidan &r ett hdgtryckslaminat, som till mer an 65%
bestar av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Over detta ligger ett
tryckt monsterpapper, tackt med Melamin.

Undersidan ar kladd med laminatbalans med inbyggd fuktsparr av Po-
lyeten.

Avsagningar och span som uppkommer under monteringen kan depo-
neras, komposteras eller forbrannas i godkand anléggning for industriell
forbranning.

TILL DIG SOM MONTERAR

Dessa anvisningar ar till hjalp vid montering av bankskivor med laminat.
Felaktig hantering av skivorna kan avsevart forkorta skivornas livslangd.
Om monteringen inte utforts enligt dessa anvisningar, galler inte garantin.
Las darfor igenom anvisningarna noga.

FORBEREDELSER

Skivan ér tillverkad enligt kundens 6nskemal och uppgivna matt. Mat
anda och kontrollera om skivan behover sagas till pa platsen. Tank pa,
att vaggar sallan ar helt raka och att horn kan vara ur vinkel.

Kontrollera med vattenpass, att skivans blivande underlag ar plant och
vagratt. Kontrollera ocksa eventuella vinklar.

MARKERINGAR

Rita upp saglinjer med en mjuk blyertspenna, pa laminatsidan om du skall
anvanda handsag och pa undersidan om du skall anvanda elektrisk sag.

Ar laminatet hogblankt eller mycket mérkt, kan det vara svért att se
blyertslinjen. | sddana lagen brukar vara egna snickare satta maske-
ringstejp Gver saglinjen och sedan rita pa tejpen.

SAGA / BORRA | LAMINAT

Anvand en fintandad handség. Borja saga fran framkanten, och hall ségen
nastan lodratt. Sa snart du passerat kanten skall sagvinkeln minskas till
20 - 30 grader. Pressa bara under den nedatgaende sagrérelsen, sa att
inte laminatytan flaks upp.

Du kan ocksa anvanda elektrisk cirkelsag eller sticksdg. Saga da med
laminatytan nedat, sa att sdgtanderna skar i riktning mot laminatytan.
Borja saga vid framkanten.

Ett orent sagsnitt kan jamnas till med en fil, garna metallfil. Arbeta da
fran laminatytan och mot baksidan.

Ursagningar for diskho, spishall m.m. gér du sakrast genom att forst
tillverka en mall. Mark upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tank
pa att spegelvanda mallen om du gor uppmarkningen pa baksidan.

Borra forst hal i samtliga horn med minst 12 mm diameter pa borret.
Borra alltid fran laminatsida. Detta galler dven vid borrning for blan-
dare. Var forsiktig sa att borret inte slinter &t sidan. Horn far inte vara
skarpa, eftersom det senare kan leda till sprickbildning. Saga darefter
med elektrisk ség eller med fintandad handsag som beskrivits ovan.

Forsegla alla nakna spanskivekanter, da dessa ar mycket kansliga for
fukt. For forsegling kan du anvanda fuktsparr (typ for vatrum) eller
klarlack. Tank aven pa att férsegla eventuella hal for kranar eller andra
genomforingar.

MONTERING

Lagg upp skivan pa underlaget for att kontrollera att den passar. Om
skivan inte passar, tar du kontakt med var aterforséljare innan du fort-
satter monteringen.

Kontrollera med vattenpass att underlaget ar plant. Underlaget skall
vara stadigt, sa att skivan inte brister.

Kortsida som ansluter mot diskbanksplat och dar det finns risk att kan-
ten utsatts for vatten, skall skyddas med en speciell sidoavslutningslist
av aluminium. Den monteras med fogtatande lim och skruvas fast. Vi
rekommenderar starkt att du anvander en likadan sidoavslutningslist
for att skydda laminatkantade kortsidor som ansluter mot spis. Stral-
ningsvarmen fran spisen kan annars fa laminatlisten att slappa. Golvspis
skall justeras (med de stallbara fotterna) att stralningsvarme hamnar
6ver bankskivans yta.

Vinkelhérn och andra skarvar levereras med kopplingsbeslag och en slejf.
Prova slejfen och kontrollera att skivornas ytor ar i nivd med varandra.
Skarvar mellan laminerade béankskivor kan bli ojamna om skivorna ar
olika konditionerade. Sadana ojamnheter utjdmnas med mellanlagg eller
neddragning om de inte jamnas ut genom att skivorna far ligga l6sa i
ett uppvarmt rum nagra dagar innan monteringen fortsatter.

Ett litet tips: skulle justermanen vara for snav, kan man ta ut sleifen och
platta till den ndgot med en hammare. P3 sa satt kan man fa de dar
extra tiondelarna som kan krévas.

Alla skarvar maste ha stod underifran sa att de inte med tiden kan ga
isar. Ojamna skarvar medfor risk for fuktskada och tacks inte av garantin.

Vid hérnskivor maste skivans bakkant fa stod vid A och B. Om inte stodet
utformas pa ratt sétt, kan skarvarna bli otata.
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Laminat

Om skivan skall skarvas med beslag kan du behdva ta upp hal i skapets
overdel for att kunna dra at kopplingsbeslagen underifran.

Skivan fasts underifran med skruv i framkant och bakkant. Skivan far
aldrig limmas fast. Borra hal i underlaget pa var 60:e cm utmed skivans
langd. Aven skivans andar skall fastas.

Ar vaggen fuktig efter murning, maste hela skivans bakkant forseglas.
For forsegling kan du anvanda fuktsparr. Har skivorna skarv, monteras
slejfen och skivorna skjuts ihop helt. Montera kopplingsbeslagen och dra
at underifran for att kontrollera passningen. Skarven skall monteras nar
skivan ligger pa plats for att inte senare ge problem med bristande tathet.

Nar passningen &r god, lossas spannbeslagen och skivorna dras isar
ordentligt. Applicera pa hela spanskiveytan mellan slejfen och skivans
ovansida och framkant med medféljande Helmipur fogmassa. Kontrollera
speciellt att det frasta sparet omedelbart under laminatytan ar helt fyllt.

Dra at kopplingsbeslagen vaxelvis samtidigt som toppytan justeras jamn.

Kontrollera att 6verskottet av Helmipur pressas upp utmed hela skarven
och att det inte bildats nagra fickor. Ta omedelbart bort Gverskottet av
Helmipur med den bipackade plastskrapan eller en styv pappbit. Torka
efter med en trasa fuktad med medféljande Solvent eller Aceton. Arbeta
alltid fran véaggen och mot skivans framkant och diagonalt dver skarven,
sa att fogmassan trycks ner i skarven. Efterdra kopplingsbeslagen.

Skivan fasts vid underlaget genom de forborrade skruvhalen. Under
monteringen kan du halla skivan pa plats med tvingar. Kom ihag att
anvanda skyddande mellanlagg, sa att laminatytan inte skadas.

COMPACTLAMINAT

Montering

En bankskiva i Compactlaminat har andra egenskaper an en laminat-
bankskiva. Det ar egenskaper som man maste ta hansyn till vid konfek-
tionering och montering. Compactlaminat paverkas av den omgivande
luftens fukthalt, det vill sdga att den anpassar sig och ror sig allt ef-
tersom fukthalten varierar. Rérelserna i Compactlaminat kan vara sa
stora som 2,5 mm - 3,0 mm i skivans tvarriktning och 1,0 — 1,5 mm i
skivans langdriktning.

Montaget av en bankskiva i Compactlaminat maste tillata att bankskivan
ror sig. Skivan fasts underifran med skruv i framkant och bakkant eller
med medfdljande monteringsvinklar. Skivan far aldrig limmas fast. Borra
hal i underlaget med ett avstand av 60 cm utmed skivans langd. Halet
maste vara minst dubbelt sa stort som skruven. Montera skruven med
bricka. Skruven far inte dras sa hart att skivans rorelser hindras. Skivans
andar skall fastas med skruv eller med medféljande monteringsvinklar.
Skruven monteras med bricka i det stora halet men far inte dras sa hart
att skivans rorelser hindras. Forborra for skruven ca 8 mm upp i bank-
skivan. Mat noga och borra mycket forsiktigt. Akta sa att inte spetsen
pa skruven tranger upp pa skivans 6versida eller orsakar en bula.

Kontrollera underlaget
Innan skivan monteras pa underlaget skall man kontrollera att skivan
far luft underifran. Lagg aldrig skivan direkt pa skap med hel ovansida.

Alt 1
Borra ventilationshal, minst 25 mm diameter, i bakkant pa skapets
ovansida med 250 mm avstand. Lagg skivan pa minst 5 mm tjocka lister.

Alt 2
Saga bort storre delen av ovansidan pa skapet men [amna kvar en ram
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kvar som stabiliserar. Skivans undersida ventileras nu varje gang en lada
eller skapslucka 6ppnas

Skruvrekommendationer

Till Compactlaminat rekommenderar vi platskruv. Dimension 4,2 finns i
ett flertal passande langder. Forborra med ett borr med @ 3,5 mm borr,
8 mm djupt.

Tank pa féljande:

e VVentilation

e Angskydd

e Ingen skarv 6ver diskmaskin

e Diskmaskinen ska ha isolerad toppyta

Se till att det finns god ventilation éver och omkring diskmaskin. En
del diskmaskiner slapper ut het dnga mot bankskivans underkant, vil-
ket bankskivan ej tal. Speciellt utsatt ar 6vergangen mellan framkant
och undersida. Dar bor skivan fa ett extra skydd av tatande lack eller
fuktsparr. Anmarkningar mot att skivan svaller upp vid en diskmaskin
tacks inte av garantin. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av
aluminium eller liknande. Denna skall alltid monteras sa att den tacker
overgangen mellan skivans undersida och framkantens list/laminat.
Saknas denna skyddslist, har LG som tillbehdr en aluminiumtape. Denna
kan fastas pa undersidan av skivan —i framkant — ovanfér diskmaskinen
och bort mot diskbanken. Tank ocksa pa att skydda/tata eventuella
skarvar som kan paverkas underifran av diskmaskinens dnga. Anvand
garna aluminiumtape!

Om diskmaskinens toppyta har bristféllig isolering skall det kompletteras
med exempelvis en frigolitskiva.

TATA FOGAR

Monterar du kakel eller annat stankskydd éver skivan (vilket vi rekom-
menderar), ldmnar du nagra millimeters mellanrum mellan bankskivan
och stankskyddet. Fogen tatas med Silikon. Bakkanten bakom diskhon
kan med fordel férseglas med fuktsparr eller klarlack.



