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Veiledning for bruk av Adel Pyntemur

Aas Tindeblokk

Hoydeberegning Grunnarbeid Fundament Mini Stettemur Jordarmeringsnett
Steinlim




Grunnarbeid fgr
oppsett av pynte og
stgttemur

Grunnarbeid er ganske likt uansett
hvilken type mur som skal settes
opp. Alle typer av mur krever et
fundament 3 sta p&, og ulike murer
holder ulik grad av press fra
terrenget bak muren.

Ett terreng kan ha minimalt med
hagydeforskjell og press, mens et
annet terreng kan ha store hgyder
med kraftig press som muren ma
holde.

Type mur, murens hgyde og lengde
ma velges ut fra hvilket press og
hgydeforskjell som muren skal
holde.

Hgydeberegning
grunnarbeid

Sett opp retningene der muren skal
std, evt hjgrnestolper. Ta hensyn til
hgyder nar du starter
planleggingsarbeidet for hvor
muren skal st3.

Fundamentet, samt noe av fgrste

rad skal alltid ligge under bakkeniva

ved ferdig oppsatt mur. Ferdig

oppfylt grgft der fundamentet skal
starte skal vaere min. 15 cm under
bakkeniva.

N&r en sgker om byggetillatelse tar
kommunen som regel ut hgyden pa
muren og plasserer den i terrenget.

Hvis en skal ta ut hgyden selv,
anbefales det 3 ta ut hgyden ved
hjelp av laser, vater og rettholt for
a holde en jevn hgyde og retning i
terrenget.

En anbefaler alltid at murer skal
settes opp i vater. Det vil si at
grunnen vil ha et lavt punkt for sd
evt. a gke pa radvis i samme hgyde
som normalstein i murtypen som
skal settes opp. Hvis muren skal
trappes opp eller ned ma murens
laveste punkt avmerkes i terrenget
for masse fylles pa,der fundamentet
skal plasseres komprimeres godt
med platevibrator.

Fjern masse som ikke er
frostsikker. Grav en grgft med min.
30 cm dybde. Dette er litt avhengig
av stgrrelse pa muren som skal
settes opp.

Grgften skal vaere min 20+20 cm
bredere enn stgrrelsen pa
fundamentet.

Hvis muren har sving eller
hjgrnelgsning skal bredden pa
groften gkes slik at det er mulig &
gja@re justeringer i etterkant.

Legg drensrgr bak murens laveste
punkt. Dette hindrer at vann blir
stdende rundt muren.

Fyll grgften med masse til riktig
niva etter komprimering. Anbefalt
masse er 8-22 mm singel.

Singel kan kjgpes i fglgende
kornstgrrelser i sekk fra forhandler
eller leverandgr:

- 8-22 mm i 1000 kilo sekk

- 8-16 mm i 1000 kilo sekk

-4-7 mm i 1000 kilo sekk

Komprimer masse i grgften grundig
med platevibrator.

Hgydene justeres etter

komprimering der dette trengs. Fyll
o . .

pa evt litt ekstra, eller fjern masse

hvis dette trengs.




Hgydeberegning for
fundament

Ferdig oppfylt grgft der
fundamentet skal starte skal vaere
min. 15 cm under bakkeniva.
Dybde pa grgft varierer etter
stgrrelsen pa8 muren som skal
settes opp.

Ved hgye murer skal fundamentet
ligge enda dypere enn hos lave
murer. Hgye murer krever en
hgyere overfylling i framkant foran
muren enn lave murer. Dette p§
grunn av at muren ikke skal kunne
forskyve seg framover ved press fra
terrenget bak muren.

Anbefalt overfylling for murer med
ulike hgyder: se tabell denne side:
Tabell tar utgangspunkt i flatt
terreng bak mur.

Som bakfylling brukes fjellmasse,
samt singel 8-22 mm. Kan kjgpes i

1000 kilo sekk. Tabell viser
anbefalte hgyder. Anbefalte hgyder
utgjgr ca 10% av murens
totalhgyde. Hgyden pd overfylling
bestemmer hgyden pa ferdig
opparbeidet terreng.

Ved hgyere murer enn 150 cm ma
annen dokumentasjon for hgyde pa
overfylling innhentes.

Hoyden p& fundamentet

bestemmer murens laveste punkt.
Fundamentet skal alltid veere i vater
og ligge under bakkeniva ndr det er
fylt inntil pa framsiden.

Begynn alltid oppsett av
fundamentet ved murens laveste
punkt og trapp muren oppover.

Murens laveste punkt bgr en ha
merket av i terrenget for
fundamentet ble komprimert. Dette
gjor det enklere 8 finne hgyden pa
gverste rad med stein i muren.
(murens toppnivd) Fundamentet

legges trinnvis i vater, og trappes
opp etterhvert som terrenget stiger.

Ved oppsett av mur med helling
bakover, ma en for hvert trinn en
planlegger at muren skal trappes
opp, flytte fundamentet i side-
retningen.

Ved trapping oppover trekkes
fundamentet X antall cm bak pd
grunn av at at ulike murer har ulik
helling, som utgjgr differanse i
antall cm.

Ved trapping nedover ma
fundamentet trekkes X antall cm
fram. Det er anbefalt & begynne
arbeidet pd laveste punkt da det er
enklest a trappe en mur oppover!

Se detaljer for flytting av
fundament ved grunnarbeid for
Adel pyntemur og Aas Tindeblokk.

Overfylling

Hoyde pa mur:  |Anbefalt overfylling forste rad 1 mur:
20-50 cm 3 cm heyere enn fundament
51-75 cm 5 cm hoyere enn fundament IS
76-100 cm 10 cm hoyere enn fundament = ", :
101-150 cm 15 cm hoyere enn fundament \

Ved heyere murer ma annen dokumentasjon for heyde pé overfylling innhentes
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Fundament

Vi anbefaler to produkter som
fundament til vare pynte og
stgttemurer.

Aas
Fundamentplank

Brukes som fundament til pynte og
stgttemurer inntil 120 cm hgyde.

Denne planken bestdr av massiv
betong og tgrrstables utover
terrenget. Planken veier 43,5 kilo,
den kan derfor lett legges av to
personer.

Aas Saleblokk

Brukes som fundament til
stgttemurer over 120 cm hgyde.
Denne blokken m& armeres og
stgypes i med betong.

Aas Saleblokk er et sterkere

alternativ enn Aas Fundamentplank.

Men begge produktene er sveert
gode, beregnet til hvert sitt bruk.

Aas
Fundamentplank

M3l= LxBxH = 80x24x10 cm

Fglg veiledning for grunnarbeid.

Ved skrétt terreng legges
fundament med trappetrinn.
Begynn pa nederste punktet i
terrenget. Husk a flytte
fundamentplanken fram/bak ved
stabling av mur med helling.

Pass pa at det er nok plass i
bakkant av fundamentplanken.
dette fordi at ved oppsetting av
stgttemur skal 13sehaken pa
blokken hektes bak fundamentet.
Ved pyntemur skal muren legges
oppa planken.

Legg fundamentplanken i vater
oppa den komprimerte massen.
Flere planker legges etter
hverandre til gnsket lengde mur.

Ved hjgrnelgsning legges planken
mot hverandre i 90°, evt.
skrakappes i 45° vinkel. (under
bakkeniva, blir ikke synlig ved
sluttresultat)

Aas Fundamentplank brukes ved
slakk sving. Planken svinges i
gnsket retning. En del av planken
kan kappes av ved sving for & gke
svingradius.

Ved skarp sving ma fundament
stgypes pa stedet. Et godt
alternativ kan vaere @ bruke 4
tomms bord som bgyes til gnsket
sving. Bordet stives av med en
fastspikret lekt i gvre kant.
Fundamentet fylles med betong.
Bruk 2 stk armeringsjern @10 mm
som legges Igst ned i betongen, ca
3 cm fra hver ytterkant.

Aas Fundamentplank har et spor i
topp av planken som passer til
I&sehaker pd Aas Tindeblokk.
Sporet bidrar til at Aas Tindeblokk
far ekstra stabilitet med forankring i
planken.

Ved oppsett av andre typer pynte
og stgttemurer tas ikke hensyn til
dette sporet, Ved murer med
helling hektes blokk i bakkant av
plank. Se bilder nedenfor




Aas Saleblokk

M3l: LxBxH = 60x40x10 cm
Fglg veiledning for grunnarbeid.

Ved skratt terreng lages fundament
med trappetrinn. Begynn pé’u
nederste punktet i terrenget.

Legg saleblokk i vater oppa den
komprimerte massen. Blokkene
legges etter hverandre, ved 1 eller
flere rader der muren skal st3.
(Hvis flere rader, husk overlapp 30
cm i andre rad)

Hver blokk har to utsparinger
beregnet til plassering av
armerings- jern. Plasser et
armerings- jern i hvert av disse
sporene. Ved overlapp av
armeringsjern, skal overlapp vaere
min 30 cm.

Ved hjgrnelgsning legges blokken
mot hverandre i 90° vinkel. En lekt
festes mot enden av blokken slik at
blokken blir tett. Blokken ma
tilpasses med vinkelsliper for 3 fa
plass til sammenhengende
armeringsjern i hjgrnet.

Ved oppsett av fundament for
stgttemur skal sdleblokken kun ha
vannrett armering.

Etter at blokkene er lagt ut, sgrg for
at fyllmasse ligger kompakt rundt
blokkene. Dette hindrer at blokkene
beveger seg ved fylling av betong.

Fyll betong i saleblokkene.
Betongforbruk: se tabell denne
side.

Vibrer/stapp i betongen slik at
lufthull forsvinner. Bruk et
armeringsjern & stappe med.

Gjgr godt rent for betong- rester pa
topp av fundmentet. Bruk gjerne en
trelekt & dra av betongen pa topp
av saleblokken slik at avslutningen
blir rett. Betongrester fgrer til at
fundamentet blir ujevnt og ikke i
vater.

La betongen i sdleblokken herde
minst 24t fgr videre arbeid.

Anbefalt antall rader med sdleblokk
avhenger av hgyde p& mur. Grunn
bak muren har ogsa stor betydning.
Ved sma bygg er normalhgyde
oftest 2 rader med blokk. 1-3 rader
ved ulike typer stgttemurer,
avhengig av press bak mur.

Aas Saleblokk( brukes som fundament)

Murer

Vi velger stort sett alltid mur ut fra
om vi liker fasaden og utseende p3
muren. Men nar en velger mur ma
en ogsa ta hensyn til hva muren
skal holde av press. Ulike murer
taler ulik grad av press.

Plan og bygningsloven krever
byggetillatelse for oppfgring av
stgttemur over visse hgyder samt
grunnmur. Sgknad om
byggetillatelse bgr derfor sendes
inn i god tid fgr arbeidet er planlagt
igangsatt. Kommunen kan sgkes
om personlig ansvarsrett for &
utfgre egeninnsats ved muringen.

Alle vare stgttemurer kan stables
hgyere enn anbefalt hgyde, men i
slike tilfeller er det beregninger for
jordarmeringenettet og
fundamentet som er gjeldende, ikke
beregninger for selve murtypen.

Godkjent firma ma beregne hgye
murer fgr byggesgknad leveres til
kommunen.

}60x40x1 0 ‘ 15,5 liter pr blokk \

Vi anbefaler & bruke 2-3 rast med Aas Saleblokk ved hgye murer.




Aas Adel pyntemur

Aas Adel pyntemur er en murstein
med tidlgst preg. Steinen benyttes
til lave ensidige og tosidige murer,
trapp, portstolpe, kanter etc.
Steinen er sveert fleksibel og har
flere bruksomrader: Hagedam,
fontener, benker, blomsterbed,
hagebord innvendig mabler,
terrassemgbler etc. Steinen mures
opp med fuger eller limes sammen
med festemasse. Muren er anbefalt
brukt inntil ca 70 cm hgyde.

Grunnarbeid:

1. Bruk Aas Fundamentplank
som fundament. Husk
fundament under bakkeniva
Se veiledning side 3-5.

Legging:

2. Start legging ved murens
laveste punkt.

3. Legg ut 4 steiner og juster
de til en totallengde pa 120
cm. Normalstein har lengde
30 cm.

4. Start/avslutt annenhver rad
med halvstein.

5. Kontroller steinene vannrett
med vater.

6. Kontroller overlappen pa
hver tiende stein.
(overlapp= 15 cm) Adel
kantstein kan brukes som
halvstein. En halvstein/
kantstein er 14 cm bred,

differansen pd 1 cm ma
derfor fordeles bortover
muren. Dette gar greit
ettersom steinen er sa grov
i seg selv og taler en liten
forskyvning og sma apne
rom. Hvis kanstein ikke
gnskes brukt som halvstein,
ma& normalstein kappes med
vinkelsliper.

7. Fordel evt. avvik mellom
steiner som er lagt og
fortsett videre.

8. Legg ut hele raden fgr neste
rad tar til.

9. Kontroller at muren er rett i
front. Rettholt legges i
bakkant av muren.

10. Husk 8 lime hver stein med
steinlim, PRO MS 50+ eller
lignende for @ oppna en
sterk mur. Valgt festemasse
kan bestilles sammen med
stein.

Hjgrne:

11. Skal muren ha
hjgrnelgsning anbefaler vi
at en starter med hjgrnet
hvis dette er mulig.

12. Normalstein brukes i
hjgrne. Unnga smabiter.
Smabiter mindre enn 1/3 av
normalsteinens lengde skal
ikke brukes. Kapp to steiner
i stedet for en stein.

13. Bruk vater og rettholt for a
kontrollere at muren er rett.

Sving:

14. Bruk svingstein ved sving.
Svingstein har utvendig
diameter 200 cm. Utvendig
radius er 100 cm. Adel
pyntemur er en grov rustikk
stein. Svingradius pr stein
er ca 17°, men en kan
endre radius en del ved
legging. En komplett sirkel
bestdr av 21 stk steiner.

15. Hver svingstein er faset i
bakkant. En kan derfor
legge innvendig og utvendig
sving ved 8 snu steinen i
gnsket retning.

16. Ofte er det nok med bare
noen fa svingsteiner mikset
sammen med normalstein
for & endre retning og sving
i muren.

17. Fiberduk/vortepapp
anbefales brukt bak muren.

18. Fyll forsiktig frostfri masse
inntil fiberduk/vortepapp
bak muren. (Fjellmasser og
singel 8-22 mm)

19. Anbefalt overfylling ved
mur: se tabell side 4.

Aas Adel pyntemur er utviklet
som et system som bestar av
normal, sving, halvstein/kantstein,
samt stein for innfelling av ledlys.

Synlig fasade: gramix.

" normal

Overfylling

Singel og Eksisterende

masser

Aas fundamentplank




Aas Tindeblokk

Aas Tindeblokk er en lav ensidig
mur. Muren ma fylles inntil i
bakkant. Fronten i hver stein er
utformet tilnaermet som fjelltinder
med fem ulike sveert dype
strukturer i front.

Blokken har to sma& l8sehaker i
bakkant som hindrer muren i & gli
framover. Muren er anbefalt brukt
inntil ca 75 cm hgyde.

Grunnarbeid:

1. Bruk Aas Fundamentplank
som fundament. Husk
fundament under
bakkeniva. Se veiledning
side 3-5.

Legging:

2. Start legging ved murens
laveste punkt.

3. Hver stein har to sma
I&sehaker i bakkant.
Lasehakene skal ga inn i
sporet pa fundamentet.
Dette gir en delvis 1&sing av
muren.

4. Legg ut 4 steiner og juster
de til en totallengde pa 168
cm. Normalstein har lengde
pa 42 cm.

5. Kontroller steinene vannrett
med vater. Vaer ekstra ngye
med kontroll av hgyder evt
rett opp ved hjgrnelgsning.

6. Kontroller overlappen pa
hver tiende stein.
(overlapp= 21 cm) Fordel
evt. avvik mellom steiner
som er lagt og fortsett
videre.

7. Legg ut hele raden fgr neste
rad tar til.

8. Normalstein kappes til
halvstein med vinkelsliper.
Start/avslutt annenhver rad
med halvstein.

9. Kontroller at muren er rett i
front. Rettholt legges i
bakkant av muren.

Hjgrne:

10. Skal muren ha
hjgrnelgsning anbefaler vi
at en starter med hjgrnet
om dette er mulig.

Utvendig hjgrne:

11. Muren har kun utvendig
hjgrne i sitt sortiment.
Hjgrnestein brukes ved
utvendig hjgrne, synlig
ende, ned og opptrapping.
Hjgrnestein snus etter
behov for hgyre og venstre.
Hjgrnestein har ikke
I&sehaker. Bruk steinlim
eller PRO MS 50+ for & lime
steinen fast til andre
steiner. Valgt festemasse
kan bestilles sammen med
stein.

Innvendig hjgrne:

12. Tilpasses ved bruk av
normalstein. En normalstein
kappes med vinkelsliper og
I&sehake bankes av med
hammer. En normalstein og
en ferdig tilpasset halvstein
brukes sammen som
innvendig hjgrne. Bruk
steinlim eller PRO MS 50+
for & lime steinen fast til
andre steiner i hjgrnet.

13. Bruk vater og rettholt for 8

kontrollere at muren er rett.

Sving:

14. Aas Tindeblokk er en sveert
fleksibel mur ang sving.
Hver normalstein er faset i
bakkant slik at en kan
svinge mur i gnsket retning
uten behov for egen
svingstein.

15. Fiberduk/vortepapp
anbefales brukt bak muren.

16. Fyll forsiktig frostfri masse
inntil fiberduk/vortepapp
etter hver 3. rad med stein.

17. Fyll singel 8-22 mm foran
fiberduk/vortepapp pa
gverste rad slik at hulrom i
murens bakside fylles opp.
Kan bestilles i 1000 kilo
sekk sammen med stein.

18. Anbefalt overfylling foran
mur: se tabell side 4.

Topplate:

19. Mur avsluttes med topplate.
Ved utvendig hjgrnelgsning
ma topplate kappes
diagonalt 45° pa
byggeplass.

Aas Tindeblokk er utviklet som et
system som bestar av
normal/sving, utvendig hjgrne og
topplate.

Synlig fasade: grd og grédmix.




Jordarmeringsnett

Jordarmeringsnett blir brukt ved
oppsett av murer ved hgyder over
120 cm. Nettet stabiliserer masser i
bakkant av stgttemurer der en har
en stor belastning og trykk fra
terrenget bak muren.

Nettet er laget av sterk "hardplast”
som ikke er bevegelig.

Jordarmeringsnett finnes i 100 cm
brede ruller a 25 meter.

1. Etter at en har lagt ut 1.
rad med mur skal en

legge jordarmeringsnett.
Hvor en plasserer nettet er
avhengig av type mur og
hvilket press som finnes fra
terrenget bak muren.

2. Komprimer massen bak
muren godt etter 1. rad
med mur.

3. Rull nettet fra murkanten
og innover i terrenget bak
muren.

4. Kapp nettet ndr nettet har
nadd skraningen bak muren

eller ca 100-150 cm innover
i terrenget.

5. Fyll p& mer masse bak
muren oppa nettet som er
lagt utover.

6. Komprimer masse godt.
7. Fortsett slik etter behov.

Se egen tabell denne side
fra leverandgr av
jordarmeringsnett for
anbefalt bruk ved ulike
belastninger.

Murer med gangareal pa toppen;

Hgyde pa mur

100 —200 cm 120 cm
200 —-300cm 160 cm
300 —400 cm 220 cm
400 — 500 cm 260 cm

Murer med belastning pa toppen;

Hgyde pa mur

100 — 200 cm 120 cm
200 -300cm 200 cm
300 —400cm 260 cm
400 — 500 cm 280 cm
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Armerings lengde

Armerings lengde

Antall lag Nettistein nr. (nr 1

er nederst)

1,5,9

1,3,6,10,14
1,4,8,12,15,20
1,2,6,10,13,17,21,25

0 0o 0w

Antall lag Netti stein nr. (nr.1

er nederst)

1,4,8

1,2,6,9,14
14,8,12,16,20
1,2,6,10,13,17,21,25

0 o0 0w

50+

Ved montering av hjgrne og
topplate for Aas Tindeblokk,
anbefaler vi & feste steinen med
steinlim eller PRO MS 50+. Fest en
topplate pa en stein, dette ogsa
selv om topplate er lagt i overlapp
pa mur. Adel Pyntemur limes med
steinlim eller PRO MS 50+.

PRO MS 50+ er et produkt som
dekker omrddene fugemasse, lim
og tettemasse i samme patron.

Produktet har sveert hgy limstyrke,
hefter svaert godt pa vate overflater
og er luktfritt.

Produktet har eget artikkelnr. hos
oss og kan bestilles sammen med
stein.

Aas Betong AS har etterstrebet at
all informasjon i dette heftet skal
veere riktig. Likevel finnes det en
fare for at heftet kan inneholde feil.

Heftet er ment som en veiledning,
og erstatter ikke entreprengr eller
selvbygger sitt ansvar for utfgrelsen
av arbeidet.

Reklamasjon

Leverandgren forbeholder seg rett
til 3 tilbakebetale kun produktets
verdi ved reklamasjon.

Kontakt alltid leverandgren fgr
vedtak vedrgrende reklamasjon blir
godkjent.

—Et utemiljg d vaere stolt av

® Vitar forbehold om trykkfeil og produksjonsendring.
Sma variasjoner i farger og overflatestruktur kan
forekomme mellom produksjonspartier.

Godkjent av:

Folg oss pa
Facebook

www.facebook.com/aas-betong

Kontrollradet for betongprodukter

TIf: 71 26 60 40

For ytterligere informasjon, se: www.aasbetong.no.
E-post: post@aasbetong.no
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