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Tiren und Zargen mit Holzoberflachen

HGM-Tiren und HGM-Zargen mit Echtholzoberflachen werden mit einer modernen Lackieranlage oberflachenbehandelt. Die verwendeten
Lacke sind unempfindlich gegen die in PVC-Dichtungsprofilen enthaltenen Weichmacher. Zur Pflege der Tiren und Zargen genligt ein
schwach feuchtes Tuch oder Fensterleder ohne besondere Reinigungsmittel, ebenso zum Entfernen von haushaltstiblichen Verunreinigun-
gen wie z.B. Fingerabdriicken oder Wasserspritzern. Bei hartnackigeren Verschmutzungen kann etwas mildes Geschirrspiilmittel zugege-
ben werden.

Scheuernde, l6semittelhaltige oder dtzende Reiniger diirfen nicht verwendet werden.

Trotz einer hochwertigen Lackoberflache soliten Wasserspritzer umgehend trocken gewischt werden, damit es nicht zu Langzeitschaden
kommt. An Tir oder Zarge herunterlaufende Wassertropfen kdnnen (iber die Tiir- oder Zargenunterkante in die Furnierschicht eindringen
und zu Aufquellungen und Farbveranderungen fiihren.

Mdbelpolituren zum Auffrischen &lterer Holzoberflachen sollten nicht verwendet werden. Bei wachshaltigen Polituren besteht die Gefahr,
dass damit die offene Struktur des Holzes und der Poren zugeschmiert wird. Hierdurch kann die Oberflache speckig und unansehnlich
werden. Wenn Mdbelpolituren dennoch verwendet werden, so sind sie gleichmaRig und nur sehr dinn in Langsrichtung des Holzes aufzu-
tragen.

Turen und Zargen mit Kunststoffoberflachen

ASTRA-Tiren sind mit widerstandsfahigen Kunststoffoberflichen ASTRA-Cell bzw. Schichtstoffoberflichen ASTRA-Plan oder ASTRA-Top
beschichtet.

Diese Beschichtungen bendtigen wegen ihrer widerstandsfahigen und hygienischen Oberflache keine besondere Pflege. Das gilt auch fiir
alle strukturierten Oberflachen. Pflegemittel sind tberflissig. Mdbelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel fiillen die Poren der struktu-
rierten Oberflache und kénnen sich so mit der Zeit zu einer klebrigen, unschdnen und schmutzbindenden Schicht entwickeln. Sie dirfen
deshalb nicht verwendet werden! Leicht verschmutzte Oberflachen werden mit einem weichen feuchten Tuch gereinigt. Starkere Verunreini-
gungen beseitigt man mit warmer Seifenlauge oder mit einem handelsiblichen Reinigungsmittel, das aber keine schleifenden oder stark
alkalische Bestandteile enthalten darf. Auf keinen Fall Scheuerpulver oder Stahlwolle verwenden. Besonders hartnéckige Verschmutzungen
lassen sich im allgemeinen mit organischen Lésungsmitteln (wie z. B. Spiritus, Azeton, Trichlorathylen, Benzin) entfernen. Nach der Behand-
lung mit Lésungsmitteln lassen sich evtl. vorhandene Schlieren oder Schattierungen wiederum mit handelstblichen Reinigern beseitigen.

Auf der Blattriickseite finden Sie weitere Hinweise zur Reinigung von Schichtstoffoberflachen, wie sie von den Schichtstoffherstellern emp-
fohlen werden.

Reparatur kleiner Oberflachenschaden
Kleine Beschédigungen (Kratzer, Druckstellen, etc.) an den Kanten und Oberflachen der Ttren, die durch die normale Nutzung entstehen,
kénnen mit geeigneten Mitteln repariert werden.
Zu diesem Zweck stellen wir zur Verfligung: - Spriihlack, farblos.
- Spriihlack, gefarbt (verschiedene Farbtdne, je nach Holzart),
- Retuschierfarbe I6sbar mit Universalverdiinnung)
- Wachskitt in verschiedenen Farben
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In diesem Auszug aus den Reinigungsempfehlungen der Schichtstoffhersteller sind beispielhaft Hinweise zu speziellen Problemen aufge-
fihrt. Selbstverstandlich sollte mit der jeweils mildesten Reinigungsmethode begonnen werden. Bei grober Verschmutzung und Reinigung
mit stérkeren Reinigungsmitteln erst an kleiner Flache testen. Diese Empfehlungen gelten nicht fir lackierte Holzoberflachen.

Staub/Fettgemisch, Bleistift, Kreide

weiche saubere Tlcher
(Trocken oder feucht);
Schwamm 0.4.

Bei Feuchtreinigung
mit saugfahigem
Papierwischtiichern
nachreiben.

oder Tlicher, weicher Schwamm oder
Biirste;

Ubliches Reinigungsmittel ohne scheuern-
de Bestandteile, Waschpulver, Schmiersei-
fe oder Kernseife — je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen - anschliefend
restlos entfernen, um Schlierenbildung zu
vermeiden.

Mit saugfahigen, sauberen Lappen (besser
Papierwischtiicher) trocken wischen,
Lappen haufig wechseln.

Art der Verschmutzung leichte, frische normale Verschmutzung, starke hartnéckige Verschmutzung;
Verschmutzung langere Einwirkung alte Flecken
Staub, Schmutz, Papierwischtiicher; Reines heiltes Wasser, reine Putzlappen

Kalkreste, Kalkrander (Wasserrén-
der), Rost

Reinigungsverhalten wie
bei Staub, Schmutz,
Bleistift und Kreide

Reinigungsverhalten wie bei Staub,
Schmutz, Bleistift und Kreide

Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser
hergestellten Brei iiber Nacht einwirken lassen.
Flussigreiniger mit feinster Polierkreide.

Nicht bei Hochglanz-Oberflachen verwenden!
Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt)

Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen.
Bei besonders festhaftenden Kalkverunreini-
gungen evtl. auch séurehaltiger Reini-
gungsmittel verwenden (10%ige Essig- oder
Zitronenséure).

Kaffee, Tee, Fruchtsafte, Zuckerlo-
sungen

Reinigungsverhalten wie
bei Staub, Schmutz,
Bleistift und Kreide

Reinigungsverhalten wie bei Staub,
Schmutz, Bleistift und Kreide

Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser
hergestellten Brei iiber Nacht einwirken lassen.
Flussigreiniger mit feinster Polierkreide.

Nicht bei Hochglanz-Oberflachen verwenden!
Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt)

Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen.

Fett, Ol, Fingerabdriicke Filz-und
Markierungsstift, Tinte, Nikotinab-
lagerungen,

Gummiabrieb

Reinigungsverhalten wie
bei Staub, Schmutz,
Bleistift und Kreide

Reinigungsverhalten wie bei Staub,

Schmutz, Bleistift und Kreide

Organische Lésemittel

- z. B. Aceton, Spiritus, Benzin, MEK,
Nagellackentferner

Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser
hergestellten Brei iiber Nacht einwirken lassen.
Flussigreiniger mit feinster Polierkreide.

Nicht bei Hochglanz-Oberflachen verwenden!
Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt)

Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen.

Wachsreste, Wachskreide

Reinigungsverhalten wie
bei Staub, Schmutz,
Bleistift und Kreide

Reinigungsverhalten wie bei Staub,

Schmutz, Bleistift und Kreide

Organische Lésemittel

-z.B. Aceton, Spiritus, Benzin, MEK,
Nagellackentferner

Parafin- und Wachsreste mechanisch

abtragen. Kratzer vermeiden, Kunststoff-

oder Holzspachtel verwenden.

Reste mit Ldschpapier abblgeln

Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser
hergestellten Brei iiber Nacht einwirken lassen.
Flussigreiniger mit feinster Polierkreide.

Nicht bei Hochglanz-Oberflachen verwenden!
Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt)

Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen.

Lippenstift, Schuhcreme, Bohner-
wachs, Wachspolitur, Allstift

Reinigungsverhalten wie
bei Staub, Schmutz,
Bleistift und Kreide

Reinigungsverhalten wie bei Staub,

Schmutz, Bleistift und Kreide

Organische Lésemittel

-z.B. Aceton, Spiritus, Benzin, MEK,
Nagellackentferner

Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser
hergestellten Brei iiber Nacht einwirken lassen.
Flussigreiniger mit feinster Polierkreide.

Nicht bei Hochglanz-Oberflachen verwenden!
Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt)

Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen.

Schattierungen, nach Behandlung
mit Losemitteln (Schlieren)

Reinigungsverhalten wie
bei Staub, Schmutz,
Bleistift und Kreide

Reinigungsverhalten wie bei Staub,
Schmutz, Bleistift und Kreide

Wasserlosliche Farben, Beizen,
Dispersionsfarben, Klebstoffe,
Dispersionen (PVAc)

Reinigungsverhalten wie
bei Staub, Schmutz,
Bleistift und Kreide

Reinigungsverhalten wie bei Staub,
Schmutz, Bleistift und Kreide

Wasser oder organische Losemittel

Durch Wasser oder organische Losemittel
aufweiche, dann abschalen bzw. abziehen.
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