SPEZIFISCHE VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN
KOMPOSITSPALTENBODEN FUR ABFERKELBUCHTEN

Anwendung dieser Verarbeitungsvorschriften

Typennummern: CR.125.57, CR.125.67,5 HOLVW, CR.125.67,5 HORVW und alle dazugehdrigen Varianten

Verlegung
Kompositspaltenboden fiir Abferkelbuchten mussen frei aufgelegt
werden, sie durfen entlang der Oberseite nicht eingeklemmt werden

durch z.B. einer obenliegenden Mauer.

« das vorgeschriebene, minimale Auflager muss an beiden
Auflageseiten eingehalten werden

« das minimale Auflager betrdgt 30 mm, das Auflager muss flach
sein, die Nutzung von Gummistreifen oder Filz ist zuldssig, von
einer Verlegung in ein Mortelbett wird abgeraten

+ die Kompositspaltenboden flir Abferkelbuchten dirfen nur in der
Breitenrichtung aufgelegt werden

« die Kompositspaltenboden fiir Abferkelbuchten missen straff
aneinander gelegt werden. Wenn Spiel zwischen den Komposit-
spaltenboden ist, kdnnen sich diese verschieben.

« die Kompositspaltenboden fir Abferkelbuchten missen am
Auflager straff gegeneinander oder gegen angrenzende Elemente
gelegt werden. Eventueller Spielraum muss ausgefiillt werden.

+  Spezifische Verlegevorschriften in Kombination mit delta-i-Tragern:

siehe “Montageanleitung Aberferkelbuchtboden”.

Verarbeitung

wenndie KompositspaltenwadhrendderBauphasebetretenwerden,
mussen diese mit entsprechenden Platten abgedeckt werden

bei Befestigung von Profilen/Fulplatten/... missen die Spalten-
anker stets rund um einen Hauptbalken platziert werden
Kompositspalten diirfen nicht durchbohrt werden. Wenn diese
durchbohrt werden, kann die konstruktive Starke verandert werden
Kompositspalten werden bestenfalls nicht geschnitten. Wenn
die StallmaRe das Schneiden notwendig machen, ist es wichtig,
die Kompositspalten entlang einem Hauptbalken, quer oder
léngs, zu schneiden und diesen am Ende der Reihe zu legen. Bei
geschnittenen Komposit-Ferkelspaltenbdden erlischt die Garantie.
Spezifische Verlegvorschriften in Kombination mit delta-i-Trédgern
und Kupplungen beheizter Abferkelbuchtboden: siehe “Montage-
anleitung Abferkelbuchtboden”.




